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La colorazione del vetro è forse la tecnica che più esalta questo materiale: basti
pensare agli incredibili effetti di luce che ci regalano le vetrate delle grandi
cattedrali gotiche.
Nel nostro piccolo anche noi, grazie alla tecnica della pittura su vetro, possiamo
rendere magici i vetri di casa: finestre, porte a vetri, lampade, cornici, vasi,
paraventi, bottiglie sapientemente dipinti acquisteranno una nuova vita,
consentendoci di elevarci da hobbiste ad arredatrici di interni.

OCCORRENTE:

- 4 vetri rettangolari molati di uguali dimensioni;

-un vetro per le prove di colore;

-4 bozzetti cartacei con i soggetti da dipingere (in
questo caso scelti fra i tanti modelli di
Alessandro Pennasilico);

-ammoniaca;

-cotone idrofilo;

-un morbido panno di cotone;

-pasta per contorni (finto piombo) in tubetto;

-colori per vetro;

-appositi schiarente e diluente;

-una serie di pennelli;

-silicone trasparente;

-una siringa senza ago;

-una base e un coperchio di plexiglas appositamente sagomati al pantografo;

-portalampada, interruttore e spina;

-filo elettrico;

-4 piedini di sostegno.



PRIMA FASE:

Sgrassate accuratamente il primo vetro
con un batuffolo di cotone
imbevuto di ammoniaca diluita con
acqua ed asciugatelo con un panno
pulito e morbido.

SECONDA FASE:

Appoggiato il vetro sopra il bozzetto
cartaceo, iniziate a stendere la pasta
per contorni seguendo le linee del
bozzetto. È molto importante premere
il tubetto in maniera uniforme
cosicché le linee di contorno siano di
calibro costante.

TERZA FASE:

Alla stesura del finto piombo segue la fase di
asciugatura per 24 ore, al termine della quale potete
anche passare il vetro in forno a calore moderato per
30 minuti. Il vetro va sempre inserito nel forno freddo
e non va mai tolto prima che il forno si sia raffreddato
nuovamente.



QUARTA FASE:

Dopo aver preparato il colore della
tonalità desiderata miscelando fra
loro il colore originario (molto
denso e carico), lo schiarente e il
diluente e dopo averlo testato su
un vetro di prova, stendetelo
nell'area da riempire con un
pennello adatto alle dimensioni
dell'area stessa.

QUINTA FASE:

Terminata la fase di colorazione, lasciate
asciugare la vetrata in un luogo non polveroso
per 24 ore.


